IMPREGNATY

RENOVATOR

LAMINO® | RENOX | NATURAL" | OPAL | FLOREX | PUR

£ BRUK-BET"

M

.

S L T

7 BRUK-BET

ENOVATOR

MATURAL

w BRUK-BET

RENOVATOR [l
o

/\
| =MINO

P 2%

|

K-BET’



PIELEGNACJA
| UTRZYMANIE
KOSTEK BRUKOWYCH

PIELEGNACJA | UTRZYMANIE NAWIERZCHNI
Z KOSTEK | PYT BRUKOWYCH - JAKIE ZABIEGI
WARTO STOSOWAC?

Kostka brukowa stanowi wytrzymaty materiat, odporny na
bardzo intensywng eksploatacje. Nie znaczy to jednak wca-
le, ze kiedy raz jg potozymy, mozemy o niej zapomnieé. Na-
wierzchnie wytozone kostka brukowa sa narazone na wptyw
szkodliwych czynnikéw — zmienne warunki pogodowe, inten-
sywne uzytkowanie, a takze zaplamienia oraz dziatanie mikro-
organizmow typu glony, mchy i chwasty. Wymaga ona wtasci-
wej pielegnacji. Wsrdd najistotniejszych zabiegdw wymienimy
migdzy innymi jej czyszczenie oraz impregnacje, a takze usu-
wanie mchoéw z kostki brukowej.

CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWE)
| BIEZACA KONSERWACJA

Renowacje powierzchni brukowe;j trzeba zaczaé od wyczysz-
czenia kostki. Jak sie za to zabra¢? Najlepiej usuwac¢ zabrudze-
nia na biezaco od razu wtedy, kiedy powstaja.

Konserwacja nawierzchni z kostek i ptyt brukowych polega
na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie,
okresowe zmywanie woda, usuwanie zabrudzen i zanieczyszczen.

Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca sie stosowa-
nie srodka myjacego Bruk-Bet Renovator OPAL - preparat do
utrzymania czystosci kostki brukowej i ptyt tarasowych. Grun-
towne mycie nawierzchni przy uzyciu myjki wysokocisnienio-
wej zaleca sie wykonywac 1raz w roku po okresie zimowym.
Podczas uzytkowania nawierzchni moze dochodzi¢ do cze-
Sciowego wyptukiwania i wynoszenia piasku lub granofugi ze
spoin miedzy kostkami. Zaleca sie okresowa 1 raz w roku kon-
trole stanu spoin fugowych i w razie koniecznosci uzupetnie-
nie ich piaskiem ptukanym 0/2 mm lub granofugg 0,25/2 mm.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu mycia nawierzchni przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej nalezy uzupetni¢c materiat
fugowy w spoinach.

IMPREGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ | INNYCH
POWIERZCHNI BRUKOWYCH

W celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony i zachowania
walorow estetycznych, zalecane jest wykonywanie okre-
sowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek bru-
kowych i ptyt tarasowych. Impregnacje nalezy wykonywac
na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczen oraz wy-
kwitdw wapiennych nawierzchni, poprzez aplikacje Srodka
impregnujacego zgodnie z instrukcjg stosowania prepara-
tu. Zabieg impregnacji nalezy powtarza¢ co 2-4 lata w za-
leznosci od zastosowanego Srodka. Kostki i ptyty bruko-
we zabezpieczone na etapie produkcji powtoka ochronng
Perlon® Lamino® nie wymagajg dodatkowej impregnacji
w poczatkowym okresie uzytkowania nawierzchni 2-5 lat w za-
leznosci od stopnia ochrony Lamino® Renowacje nawierzchni
z powtoka Perlon® Lamino® zaleca sie przeprowadzi¢ przy
uzyciu wysokojakosciowego impregnatu Renovator LAMINO
firmy Bruk-Bet. Zabieg impregnacji Renovatorem LAMINO za-
leca sie powtarzac co 4 lata.

Impregnat Renovator LAMINO szczegolnie polecany jest do



renowacji starych nawierzchni z kostek brukowych i ptyt
tarasowych, zapewniajac ozywienie kolorystyczne i delikatny
potysk powierzchni oraz zabezpiecza przed wptywem czynni-
kéw atmosferycznych i uzytkowych. Zabezpiecza kostki przed
szybkim blaknieciem kolordw.

Do impregnac;ji wszelkiego rodzaju kostek i ptyt brukowych
mozemy takze zastosowa¢ impregnat wodorozcienczalny
Renovator Renox. Impregnat intensyfikuje kolor, wzmacnia
powierzchnig, nie tworzac dodatkowej powtoki. Zabezpie-
cza przed wchtanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzen
i utatwia utrzymanie czystosci poprzez tatwiejsze zmywanie.
Zabieg impregnacji Renovatorem Renox zaleca sie powtarzaé
co 2 lata.

Renovator NATURAL to impregnat przeznaczony do zabez-
pieczania ptyt tarasowych i ogrodowych Realit® oraz kamieni
sciennych z keramzytobetonu i gipsu. Impregnat wykazuje
bardzo dobra zdolnosé penetracji i zapewnia wysokowydajng
impregnacje ochronng ptyt i kamieni przed woda oraz innymi
zabrudzeniami uzytkowymi, utatwia czyszczenie nawierzch-
ni, ogranicza porastanie i korozje biologiczna. Jest matowy,
niewidoczny, nie zmienia koloru zabezpieczanej nawierzchni.
Zabieg impregnacji Renovatorem NATURAL zaleca sie powta-
rzac co 2 Lata.

JAK ZADBAC 0 KOSTKE BRUKOWA W OKRESIE ZIMOWYM?

W okresie zimowym, do usuwania $niegu i lodu nie nalezy
uzywa¢ ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢ nawierzchnie
z kostki i ptyt. Dopuszcza sie stosowanie zimg soli odladzaja-
cych, ale ich intensywne uzywanie i wysokie stezenie moze
spowodowaé trwate odbarwienia i/lub ztuszczenia warstwy
licowej. Dla zapobiegania powstawaniu gotoledzi i przyma-
rzania $niegu do nawierzchni mozna stosowac¢ chlorek sodu
w maksymalnej ilosci do 15 g/m2 Zalecanym tagodniejszym
srodkiem jest chlorek magnezu. Po sezonie zimowym zaleca
sie doktadne umycie i sptukanie nawierzchni za pomoca myj-
ki wysokocisnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego
po utozeniu nawierzchni z kostki i ptyt brukowych, nie zaleca
sie stosowania srodkdw odladzajacych. Nie zaleca sie rowniez
stosowania piasku tamanego dla ochrony przed poslizgiem.

PLAMY OLEJOWE, TEUSZCZ

W przypadku usuwania trudnych zabrudzen, takich, jak plamy
z ttuszczu, czy oleju silnikowego za pomoca preparatow czysz-
czacych, nalezy zachowac¢ ostroznosé, gdyz silne srodki che-
miczne lub mechaniczne zeskrobywanie, moga spowodowad
odbarwienia i naruszy¢ strukture nawierzchni brukowe;.

JAK USUNAC CHWASTY | MCHY SPOMIEDZY
BETONOWYCH KOSTEK?

Pojawianie sie porostéw pomiedzy elementami powierzchni
brukowej jest zupetnie naturalne. Trzeba jednak przyznaé, ze
glony, mchy i chwasty w szczelinach wygladajg nieestetycz-
nie, aich korzenie moga spowodowaé pekanie kostek. Dlatego
tak wazne jest, by wyeliminowaé porosty z przydomowych na-
wierzchni. Nalezy je usunaé¢ za pomocga chemicznych srodkdw
biobojczych np. Renovator FLOREX - preparat do usuwania alg
i porostdw. Naktada sie je albo pedzlem, watkiem albo metoda

natryskowa a nastepnie doktadnie zmywa wodga przy uzyciu
myjki wysokocisnieniowej. Przed uzyciem s$rodka chemicz-
nego zalecane jest wykonanie préby w miejscu stabo eks-
ponowanym, ze wzgledu na mozliwos¢ odbarwienia kostek.
Do usuwania porostdw nie nalezy stosowa¢ ostrych narzedzi
metalowych mogacych uszkodzi¢ krawedzie i powierzchnie
kostek brukowych.

JAK POZBYC SIE 0SADOW WAPIENNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ?

Naturalnym procesem w przypadku nawierzchni z kostek
betonowych jest tez pojawianie sie wapiennych wykwitow.
Czesto wytwarzajq sie one w efekcie dojrzewania betonu i wy-
tragcania weglanéw wapnia pod wptywem wilgoci. Cho¢ nie
wygladaja estetycznie, w zaden sposdb nie obnizaja parame-
tréw kostki. Dlatego mozna poczekad, az naloty same znikna.
Zazwyczaj dzieje sie to po okoto 1 roku od zabudowania na-
wierzchni. Jezeli cheiatbys przyspieszy¢ ten proces, siegnij po
profesjonalne srodki do czyszczenia kostki np. Bruk-Bet Reno-
vator PUR, ktdre po zastosowaniu nalezy doktadnie sptukac.
nawierzchni brukowe;.

RENOWACJA KOSTKI BRUKOWEJ - JAK CZESTO JA PRZEPRO-
WADZAG?

Czynnosci te przeprowadzad regularnie, przynajmniej dwa razy
w roku - raz na wiosne i jeszcze raz przed nadejsciem zimy. Tak
zaplanowana renowacja nawierzchni brukowych przetozy sie
na estetyczna aranzacje przydomowej przestrzeni.

Pamietaj takze o regularnym odsniezaniu nawierzchni bruko-
wych zima i o tym, by nie posypywac ich solg drogowa. Wiosna
oczyszczaj kostke ze wszelkich nalotdw, a jesienia z gnijagcych
lisci oraz mokrego piasku. Reaguj na biezaco - nie ignoruj po-
wstajacych na powierzchni plam. Wtedy najtatwiej bedzie Ci
utrzymaé kostke w doskonatym stanie przez dtugie lata.
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RENOVATOR
LAMINO®

ROZPUSZCZALNIKOWY IMPREGNAT
DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH LAMINO®

Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyzszej
jakosci do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wz-
machnia powierzchnie tworzac dodatkowa powtoke odporna
na scieranie, nadaje powierzchni potysk. Dodatkowo zabez-
piecza przed wchtanianiem trudnych do usuniecia zabrudzen.
Moze by¢ uzyty do powierzchni Perlon LAMINO® w formie
zaprawek pokrywajacych uszkodzenia punktowe lub do powi-
erzchniowego pokrycia w przypadku rozlegtych uszkodzen. EFEKT WZMOCNIENIA KOLORU




ZUZYCIEW ZALEZNOSCI 0D RODZAJU
| CHEONNOSCI PODEOZA 0,15-0,2 L / m?

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
LAMINO ZALECA SIE POWTARZAC

CO 4 LATA.

DO IMPREGNACJI | RENOWACJI STARYCH NAWIERZCHNI
Z KOSTEK BRUKOWYCH | PYT TARASOWYCH

DO RENOWACJI NAWIERZCHNI Z POWEOKA
PERLON® LAMINO®

ZABEZPIECZA PRZED WCHLANIANIEM
TRUDNYCH DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEN

ZAPEWNIA OZYWIENIE KOLORYSTYCZNE
NADAJE DELIKATNY POtYSK POWIERZCHNI

ZABEZPIECZA PRZED WPLYWEM CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH | UZYTKOWYCH

ZABEZPIECZA KOSTKI PRZED SZYBKIM
BLAKNIECIEM KOLOROW

WNIKA GtEBOKO W IMPREGNOWANA
POWIERZCHNIE

NADAJE SIE DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSOB UZYCIA

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna by¢ su-
cha, czysta i nie zattuszczona. Impregnacji nalezy dokonac po
wszystkich pracach zwigzanych z obrébka impregnowanego
materiatu. Na przygotowana powierzchnie nanies¢ réwno-
miernie odpowiednig ilos¢ impregnatu za pomocga watka lub
pedzla. Zaleca sie jednorazowq aplikacje impregnatu. Nie
tworzy¢ katuz. Opakowaniem kazdorazowo przed uzyciem
wstrzasnac¢ lub dobrze wymieszac. Przy pierwszym impreg-
nowaniu zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na niewidocznym
miejscu w celu ocenienia chtonnosci materiatu oraz uzys-
kanego efektu. Nie stosowa¢ impregnatu na powierzchnie
niechtonne. Aby uzyska¢ matowa, bezpowtokowg jednorodng
i trwatq nawierzchnie bruku nie zaleca sie powtdrnej impreg-
nacji. Catkowity czas utwardzenia impregnatu to 7 dni. Czas
schniecia uzalezniony od warunkdw atmosferycznych. Tem-
peratura stosowania +5°C do +30°C.




RENOVATOR

WODNY IMPREGNAT
DO KOSTKI BRUKOWE)

A BRUK-BET'

RENOVATOR
RENOX

WODOROZCIENCZALNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWE)

Skoncentrowany, wodorozcienczalny impregnat bardzo
wysokiej jakosci i trwatosci z filtrem UV stuzacy do impreg-
nacji wszelkiego rodzaju kostek i ptyt brukowych rdéznych
producentéw. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnie,
pokrywa zarysowania i wykwity jednoczesnie nie tworzac do-
datkowej powtoki. Zabezpiecza przed wchtanianiem trudnych
do czyszczenia zabrudzen, w tym olejowych, utatwia utrzym-
anie czystosci poprzez tatwe zmywanie.
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ZUZYCIE W ZALEZNOSCI OD RODZAJU
| CHEONNOSCI POD£0OZA 0,1-0,15 L / m?

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
RENOX ZALECA SIE POWTARZAC
CO 4 LATA.

DO IMPREGNACJI NAWIERZCHNI Z KOSTEK
BRUKOWYCH | PYT TARASOWYCH

WODOROZCIENCZALNY

ZABEZPIECZA PRZED WCHEANIANIEM
TRUDNYCH DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEN

LEKKO 0ZYWIA KOLOR

ZABEZPIECZA PRZED WPLYWEM CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH | UZYTKOWYCH

ZABEZPIECZA KOSTKI PRZED SZYBKIM
BLAKNIECIEM KOLOROW

WNIKA GLEBOKO W IMPREGNOWANA
POWIERZCHNIE

NADAJE SIE DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSOB UZYCIA

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna by¢ su-
cha, czysta i nie zattuszczona. Impregnacji nalezy dokonac po
wszystkich pracach zwigzanych z obrébka impregnowanego
materiatu. Na przygotowana powierzchnie nanies¢ réwno-
miernie odpowiednig ilos¢ impregnatu za pomoca watka
gabkowego, pedzlalub natryskowo. Preparat gotowy do uzycia,
nie wymaga rozcienczania. Zaleca sie jednorazowq aplikacje
impregnatu. Nie tworzy¢ katuz. Opakowaniem kazdorazowo
przed uzyciem wstrzasna¢ lub dobrze wymieszaé. Przy
pierwszym impregnowaniu zaleca sie przeprowadzi¢ probe
na niewidocznym miejscu w celu ocenienia chtonnosci
materiatu oraz uzyskanego efektu. Nie stosowac impreg-
natu na powierzchnie niechtonne. Aby uzyska¢ matowg,
bezpowtokowg jednorodng i trwata nawierzchnie bruku nie
zaleca sie powtdrnej impregnaciji. Catkowity czas utwardzenia
impregnatu to 7 dni. Czas schnigcia uzalezniony od warunkdw
atmosferycznych. Temperatura stosowania +5°C do +30°C.




RENOVATOR
_NATURAL |

IMPREGNAT DO PLYT TARASOWYCH
REALIT® | KAMIENI $CIENNYCH RELIEF®

NI
(W' BRUK-BET'

RENOVATOR
NATURAL"

IMPREGNAT DO PLYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH | KAMIENI
DEKORACYJNYCH SCIENNYCH

Renovator NATURAL przeznaczony jest do impregnacji
wyrobow betonowych takich jak ptyty tarasowe, kostki bru-
kowe oraz ptyty i kamienie scienne wykonane z keramzy-
tobetonu i gipsu. Jest to impregnat oparty na mieszaninie
matoczasteczkowych substancji aktywnych o potaczonym
dziataniu wzmacniajagcym i hydrofobizujgcym powierzchnie.

7 BRUK-BET"

Wykazuje bardzo dobrg zdolno$¢ penetracji i zapewnia
wysokowydajng impregnacje ochronng ptyt i kamieni przed
woda oraz innymi zabrudzeniami uzytkowymi, utatwia czyszc-
zenie nawierzchni, ogranicza porastanie i korozje biologiczna.
Odporny na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych.



PRZED

ZUZYCIE W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU
| CHEONNOSCI POD£0ZA 0,8-0,6 L / m?

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
NATURAL ZALECA SIE POWTARZAC
CO 2 LATA

DOZABEZPIECZANIA PLYT TARASOWYCH | OGRODOWYCH
REALIT® ORAZ KAMIENI SCIENNYCH Z KERAMZYTOBETONU
| GIPSU

ZAPEWNIAWYSOKOWYDAJNA IMPREGNACJE OCHRONNA
PLYT | KAMIENI PRZED WODA ORAZ INNYMI
ZABRUDZENIAMI UZYTKOWYMI

' l WNIKA GtEBOKO W IMPREGNOWANA POWIERZCHNIE

NIE ZMIENIA KOLORU ZABEZPIECZANEJ NAWIERZCHNI
NIE NABLYSZCZA NAWIERZCHNI
ULATWIA CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

OGRANICZA PORASTANIE | KOROZJE BIOLOGICZNA

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do impregnacji nalezy przeprowadzic
prébe na niewielkiej powierzchni w mato widocznym miejscu
w celu oceny efektu. Podstawowym warunkiem prawidtowo
wykonanej impregnacji jest odpowiednie przygotowanie
podtoza. Powierzchnia ta powinna by¢ réwnomiernie porowa-
ta, czysta i niezattuszczona. Impregnowana powierzchnia nie
powinna posiadac¢ zadnych wilgotnych plam, powinna optyc-
znie wygladaé na sucha. Nowe elewacje i sciany impregnowacd
po catkowitym wyschnieciu spoin. Impregnacje mozna
wykona¢ przy uzyciu watka z dtugim wtosiem, pedzla lub
natryskowo. Zaleca sie jednokrotne naniesienie impregnatu
przestrzegajac zalecanego zuzycia preparatu. Dopuszczalne
jest dwukrotne naktadanie impregnatu, ale metoda ,mokre—
na-mokre". Nastepujace po sobie warstwy nalezy naktadac
w krotkich odstepach czasu. Nastepng warstwe naktada sie
wtedy, gdy impregnat wsigkt, a powierzchnia jest jeszcze wil-
gotna. Powierzchnia powinna by¢ nasycona doktadnie i réwn-
omiernie. Aplikacje nalezy prowadzi¢ w warunkach suchej,
bezdeszczowej pogody w temp. od +5°C do + 30°C.



RENOVATOR

PREPARAT DO UTRZYMANIA CZYSTOSCI
KOSTKI BRUKOWE! | PEYT TARASOWYCH

A BRUK-BET'

RENOVATOR
OPAL

PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWE)

Preparat do czyszczenia kostki brukowej skutecznie usu-
wa rdéznego rodzaju zabrudzenia uzytkowe. Efektywnie
czysci naloty atmosferyczne i szereg innych zabrudzen,
pojawiajacych sie na chodnikach, podjazdach czy $ciezkach.
Odswieza wyglad i kolorystyke nawierzchni. Moze by¢ stosow-
any takze na inne powierzchnie, takie jak na przyktad klinkier,
cegta, beton czy kamien naturalny.

RENOVATOR

s BRUK-BET"




PRZED

USUWA ROZNEGO RODZAJU ZABRUDZENIA
ODSWIEZA WYGLAD NAWIERZCHNI
ULATWIA CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

NIE ZMIENIA KOLORU NAWIERZCHNI

NIE NABLYSZCZA NAWIERZCHNI

NADAJE SIE DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSOB UZYCIA
ZUZYCIE W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU Powierzchnig czyszczong wstepnie sptukaé woda. Preparat
| CHEONNOSCI PODEOZA 0,15-0,2 L / m? nanie$¢ bez rozcienczenia na fragment czyszczonej powi-

erzchni przy pomocy pistoletu rozpylajagcego, opryskiwacza
ogrodniczego, konewkg lub pedzlem. Nawierzchnie szorowac
przy uzyciu szczotki ze sztywnym wtosiem do usunigecia plam
_| ) i zanieczyszczen. W razie koniecznosci czynnos¢ powtdrzyg.
ZABIEG POWTARZAC WEDtUG POTRZEBY Najwiekszgskutecznosé dziataniaotrzymujemyprzystonecznej
i cieptej pogodzie. Powierzchnie sptuka¢ woda. Temperatura
stosowania +5°C do +30°C..



FLOREX

(MOSSPROOF)

PREPARAT DO USUWANIA GRZYBOW
PLESNIOWYCH, GLONOW, ALG
| POROSTOW e )

) BRUK-BET"

RENOVATOR
FLOREX

Preparat do usuwania alg i porostdw. Naktada sie je albo pedz-
lem, watkiem albo metoda natryskowa a nastepnie doktad-
nie zmywa wodg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Przed
uzyciem srodka chemicznego zalecane jest wykonanie préby
w miejscu stabo eksponowanym, ze wzgledu na mozliwos$¢ od-
barwienia kostek. Do usuwania porostéw nie nalezy stosowa¢
ostrych narzedzi metalowych mogacych uszkodzi¢ krawedzie
i powierzchnie kostek brukowych.

RENOVATOR

£ BRUK-BET'



DO USUWANIA ALG | POROSTOW

ZABEZPIECZA CZASOWO PRZED PONOWNYM PORASTANIEM
DtUGI OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKU
NIE TOKSYCZNY

NADAJE SIE DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SP0OSOB UZYCIA
ZUZYCIE W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU Nanies¢ bez rozciefczenia przy pomocy pistoletu rozpylajagcego,
| CHEONNOSCI PODE0ZA 0112 L / m? opryskiwacza ogrodniczego, konewka lub pedzlem. Najwieksza

skutecznosc dziatania otrzymujemy przy stonecznej i cieptej
pogodzie. Nie ptuka¢ dodatkowo woda. Rownomiernie
rozprowadzi¢ i odczekac co najmniej 7 dni. Nastepnie usunac

) resztki porostow twardg szczotkq lub miotty. Temperatura
ZABIEG POWTARZAC WEDtUG POTRZEBY stosowania +5°C do +30°C.




RENOVATOR

WYSOKIE] JAKOSCI PREPARAT DO
USUWANIA WYKWITOW WAPIENNYCH

() BRUK-BET’

7 BRUK-BET"

RENOVATOR
PUR

Preparat do usuwania wykwitéw wapiennych z wyrobow be-
tonowych takich jak kostka brukowa, ptyty tarasowe i inne.
Naturalnym procesem w przypadku nawierzchni z kostek
betonowych jest tez pojawianie sie wapiennych wykwitow.
Czesto wytwarzajq sie one w efekcie dojrzewania betonu i wy-
tracania weglandow wapnia pod wptywem wilgoci. Cho¢ nie
wygladajg estetycznie, w zaden sposdb nie obnizajg parame-
tréw kostki. Dlatego mozna poczekac, az naloty same znikna.
Zazwyczaj dzieje sie to po okoto 1 roku od zabudowania na-
wierzchni. Jezeli cheiatbys przyspieszy¢ ten proces, siegnij po
profesjonalne srodki do czyszczenia kostki np. Bruk-Bet Reno-
vator PUR, ktdre po zastosowaniu nalezy doktadnie sptukac.
nawierzchni brukowe;j.



USUWA WYKWITY WAPIENNE

SZYBKI EFEKT PO APLIKACJI

DEUGI OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKU

NADAJE SIE DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

-------

SPOSOB UZYCIA

ZUZYCIE W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU Przed zastosowaniem preparatu nalezy pola¢ woda
| CHEONNOSCI POD£0ZA 011-0,2 L / m? powierzchnie przeznaczong do czyszcze-nia. Ptyn najlepiej
nanosi¢ opryskiwaczem, a nastepnie wskazane jest czyszc-

zenie szczotka. Po krotkim czasie (ok. 1 min.) czyszczong

powierzchnie nalezy obficie sptuka¢ woda. Przed przy-

, stapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ testy sprawdzajace

ZABIEG POWTARZAC WEDEUG POTRZEBY dziatanie preparatu na podtoze. Temperatura stosowania
+5°C do +30°C.
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